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Thermochromie Thermotropie

Features:

• Frei einstellbare
Schalttemperatur

• Reversibel oder irreversibel

• Kombination verschiedener
Farben und Effekte möglich

• Anpassbar an verschiedene
Matrixmaterialien

Flachfilm-Extrusion eines thermochromen Polymers

Thermochromes Gießharz

Thermochromer Strang

Beispiele für thermotrope Scheiben
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Piezochromie Elektrochromie

Hypsochromer Farbwechsel von piezochromen Filmen durch mechanische Stimulation

Piezochrome Materialien:

• Orientierte und stabilisierte
flüssigkristalline Phase

• Hohe Druckempfindlichkeit
 Dp < 1 bar

• Anpassbarer Druckbereich

Elektrochromes 1.2m² Fenster auf der 
glasstec 2016 in Düsseldorf

Elektrochrome Materialien:

• Elektrochromes Gießharz

• Sehr stabile Glasverbünde
 Große Flächen

• Organische Materialien
 Niedriger Preis
 Farbvariation

• Schnelles Schalten
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